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Rozmiar ziaren [mm]

Jaskulin    nr otw. X          gł. 1,3 m   Piasek średni         

ił pył piasek żwir kamienie
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d10= 0,12 [mm] 

d20= 0,26 [mm] 

d60= 0,40 [mm] 

 

Współczynnik filtracji metodą Beyer’a: 

k=12,1 [m/d] 

 
Współczynnik filtracji metodą USBSC 
k=13,9 [m/d] 

Współczynnik nierównomierności uziarnienia: 

U=3,33 

 

BADANIA WYKONAŁ: 
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Jaskulin      nr otw. XXII    gł. 3,5 m   Pospółka gliniasta

kamienieżwirpiasekpyłił

0,002 0,06 2,0 60,0

 

 

 

d10= 0,03 [mm] 

d20= 0,25 [mm] 

d60= 2,00 [mm] 

 

Współczynnik filtracji metodą Beyer’a: 

K<2,0 [m/d] 

 
 

 

 

BADANIA WYKONAŁ: 
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