
 

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Jaskulin-Siodłkowice-
Szymanów 

       

              

              

              Lp. Nr Głębokość Nazwa gruntu Zawartość frakcji % Wn Wp Wl IL Ip CaCO3 

  otw. m   Żwir Piasek Pył Ił % % %     % 

1 II 3,0 glina ze żwirem         16,19 13,27 27,8 0,20 14,53 <1% 

2 III 1,5 glina         13,57 13,27 27,9 0,02 14,63 <1% 

3 IV 2,7 glina zwięzła         18,64 17,19 39,7 0,06 22,51 <1% 

4 X 1,3 piasek średni 7,80 84,65 7,55             <1% 

5 X 5,7 glina ze żwirem         13,28 12,94 26,2 0,0 13,26 <1% 

6 XIII 1,6 glina zwięzła         17,33 15,45 38,1 0,1 22,65 <1% 

7 XXII 3,5 pospółka gliniasta 38,63 48,00 13,37             <1% 

8 XXIII 2,5 glina         16,86 12,62 26,1 0,31 13,48 >5% 

9 XXIV 1,8 glina         22,88 14,29 28,7 0,60 14,41 <1% 

10 XXIV 3,6 glina         19,73 12,65 27,5 0,48 14,85 <1% 

11 XXIV 5,7 glina         14,83 15,45 29,6 0,00 14,15 1-3% 

12 XXV 3,7 glina ze żwirem         14,68 14,17 29,2 0,03 15,03 <1% 

              

              BADANIA WYKONAŁ: 
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